اذكر السبب العلمي :-
1. Fe3O4 أكسيد مركب
2. العناصر الانتقالية  لها نشاط حفزي
3. سبيكة السمنيتيت سبيكة بينفلزية
4. ايون Zn+2  غير ملون وديا مغناطيسى
5. يكون النحاس مع الذهب سبيكة استبدالية
6. تتميز العناصر الانتقالية بتعدد حالات تأكسدها
7. أيون Cr+3 ملون بينما أيون Ti+4 غير ملون
8. ارتفاع درجة انصهار و غليان العناصر الانتقالية
9. دورة الغازات المختزلة فى فرن مدركس دورة مغلقة
10. يستخدم كلوريد الكلوبلت п فى صناعة الحبر السرى
11. أيون Cu+2 بارا مغناطيس و أيون Cu+ ديا مغناطيس  
12. يقاوم الكروم فعل العوامل الجوية بالرغم من نشاطه الكيميائى .

13. بعض الفلزات الانتقالية تتجاذب إلى المجال المغناطيسى الخارجى .
14. شذوذ التركيب الالكتروني للكروم ( 24Cr ) و النحاس ( 29Cu ) .
15. يتحول أكسيد الحديد الأسود بالتسخين في الهواء إلى اللون الأحمر
16. يشحن المحول الاكسجينى بالحديد الغفل المنصهر من الفرن العالى .
17. يشحن المحول الاكسجينى بالحديد الغفل الخارج من الفرن العالى مباشرة
18. عند اتحاد الحديد مع الكلور يتكون كلوريد الحديد ш و ليس كلوريد الحديد п .
19. يتغير لون بلورات كبريتات الحديد п عند تسخينها بشدة إلى اللون الأحمر .
20. يفضل التيتانيوم عن الالومنيوم في صناعة الطائرات والصواريخ الأسرع من الصوت
21. ينفخ الأكسيجين النقى في ماسورة على ارتفاع 70 سم إلى 80 سم من سطح الحديد المحول الاكسيجينى
22. يسهل تأكسد ايون الحديد п إلى ايون الحديد ш بينما يصعب تأكسد ايون المنجنيز п إلى ايون المنجنيزш
------------------------------------------------------------------------------------------ 

س2) ما دور كلا من : 

1. فحم الكوك في الفرن العالى
2. الحجر الجيرى في الفرن العالى
3. الغاز الطبيعى في فرن مدركس
4. الدولوميت في المحول الاكسيجينى
5. غاز الأكسيجين في المحول الاكسيجينى 
6. سبيكة الفرومنجنيز في المحول الاكسيجينى
7. مركبات التيتانيوم في صناعة البلاستيك
8. التحميص في تجهيز خام الحديد لعملية الاختزال
9. الخبث عند استخلاص الحديد في الفرن العالى
10. الطرق بشدة على الحديد الناتج من فرن مدركس
س3) قارن بين الفرن العالى , وفرن مدركس  , والمحول الاكسيجينى  من حيث : 
1. الشحنة 
2. الحديد الناتج 
3. العامل المختزل أو العامل المؤكسد
------------------------------------------------------------------------------------------ 

س4) اكتب بالمعادلات : 

1. تفاعل أكسدة وأخر اختزال وأخر تحلل حرارى وأخر تكوين ملح في الفرن العالى 
2. تفاعل حمض الكبريتيك مع برادة الحديد , أكسيد الحديدп , أكسيد الحديد Ш , أكسيد الحديد المغناطيسى ( مع كتابة شروط التفاعل في كل حالة )
3. تحويل السيدريت إلى كلوريد الحديد Ш
4. تحويل كبريتات الحديد Ш إلى كبريتيد الحديد п 
5. تحويل الليمونيت إلى أكسيد الحديد المغناطيسى
6. كيف تحصل من كبريتات الحديد Ш إلى حلقة سمراء عند تفاعلها مع نترات البوتاسيوم
في وجود حمض كبريتيك مركز 
----------------------------------------------------------------------------------- 
س5 ) اذكر اسم العنصر الانتقالى الذى يستخدم هو أو مركباته في : 
1. كمادة مطهرة 
2. صناعة الصلب
3. صناعة البلاستيك
4. صناعة الحبر السرى
5. صناعة آلات الرفع
6. صناعة العمود الجاف
7. صناعة حمض الكبريتيك
8. صناعة ملفات التسخين
9. كلون احمر في الدهانات
10. صناعة الأدوات والأسلاك الكهربية
11. صناعة أوعية لحفظ حمض الهيدروفلوريك
12. صناعة الطائرات والصواريخ الأسرع من الصوت
-------------------------------------------------------------------------------------- 

س6 ) من كلوريد الحديد Ш وضح بالمعادلات كيف تحصل على : 

1. راسب بنى محمر 
2. لون احمر دموى
3. لون بنفسجى 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

س7) اذكر المفهوم لما يأتى : 
1. مركب للحديد ينحل حراريا ويعطي 3 أنواع من الأكاسيد
2. سبيكة للنحاس تغطى المقابض الحديدية ويتم تحضيرها بالترسيب الكهربى
